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	۷
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	۷

	9. Филатова И.И., Смягликов И.П. Диагностика гетерогенной дуговой плазмы при формировании композиционных углеродсодержащих покрытий
	

	10. Хмель С.Я., Сухинин Г.И., Федосеев А.В. Влияние газа-разбавителя на скорость роста пленок Si методом газоструйного химического осаждения с электронно-пучковой активацией
	۷


СЕКЦИЯ 5

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПЛАЗМЕ
Устные доклады
	Доклад
	Тезисы получены

	1. Васильева Т.М., Чухнин Д.Г. Плазмохимическая модификация белковых молекул в электронно-пучковой плазме паров воды
	۷

	2. Акишев Ю.С., Грушин М.Е., Дятко Н.А., Каральник В.Б., Кочетов И.В., Напартович А.П., Петряков А.В., Трушкин Н.И. Экспериментальные и теоретические исследования взаимодействия неравновесной низкотемпературной плазмы атмосферного давления с поверхностью полимерных пленок
	۷

	3. Гильман А.Б., Скачкова В.К., Шмакова Н.А., Оптов В.А., Шаулов А.Ю., Берлин А.А. Воздействие разряда постоянного тока на свойства и структуру пленок из сополимеров этилена и норборнена
	۷

	4. Гильман А.Б., Пискарев М.С., Стариченко О.В., Шмакова Н.А., Яблоков М.Ю., Кузнецов А.А. Модификация пленок промышленного полипропилена в разряде постоянного тока
	۷

	5. Кравец Л.И., Satulu V., Dinescu G., Гильман А.Б. Свойства трековых мембран со слоем электропроводящих полимеров, полученных полимеризацией в плазме
	۷

	6. Палистрант Н.А., Кравец Л.И., Гильман А.Б., Бивол В.В., Робу С.В., Барба Н.А. Модификация поверхности тройных композитов на основе аминостирола в плазме
	۷

	7. Пискарев М.С., Шмакова Н.А., Яблоков М.Ю., Гильман А.Б., Кузнецов А.А. Модификация поверхности пленок фторсодержащих полимеров в низкотемпературной плазме
	۷

	8. Пономарев А.Н., Абдрашитов Э.Ф., Бокун В.Ч., Крицкая Д.А., Волков В.И., Добровольский Ю.А., Павлов А.А., Сангинов Е.А. УФ-модифицирование перфторированных ионобменных мембран
	۷

	9. Локтионов Е.Ю., Протасов Ю.Ю. Исследование масс-расходных характеристик полимерных мишеней при лазерной абляции
	۷

	10. Родэ С.В. Плазмохимическая модификация пленок полиамида и поливинилового спирта
	۷

	11. Яблоков М.Ю., Кечекьян М.С., Пискарев М.С., Гильман А.Б., Кузнецов А.А. Адгезионные свойства пленок политетрафторэтилена, модифицированных в плазме
	۷


Стендовые доклады
	Доклад
	Тезисы получены

	1. Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Шаехов М.Ф. Объемная модификация капиллярно пористых и волокнистых материалов в высокочастотном разряде пониженного давления
	۷

	2. Абдуллин И.Ш., Гимадитдинов Р.Н., Джанбекова Л.Р. Повышение гидрофильных свойств нетканых материалов под действием высокочастотной плазмы пониженного давления
	۷

	3. Абдуллин И.Ш., Вознесенский Э.Ф., Красина И.В., Хасанов Т.Р. Модификация структуры кожевенного материала в потоке высокочастотной плазмы пониженного давления
	

	4. Абдуллин И.Ш., Хамматова В.В., Хамматова Э.А. Технологические свойства  целюлозосодержащих текстильных  материалов плазменной модификации,  влияющих на форму проектируемого изделия
	۷

	5. Ажаронок В.В., Кратько Л.Е., Филатова И.И., Мельникова Л.А., Дудчик Н.В., Янецкая С.А. Инактивация микроорганизмов в плазме высокочастотного емкостного и барьерного разрядов низкого давления
	۷

	6. Алиев В.Ш. Низкотемпературное восстановление пленок оксидов ванадия в водородной плазме электронного циклотронного резонанса
	۷

	7. Аникеев В.Н., Докукин М.Ю. Исследования получения макрошероховатых металлических поверхностей воздействием вакуумного дугового разряда
	۷

	8. Владимирцева Е.Л., Шарнина Л.В., Канашин В.И. Применение плазменных технологий в процессах заключительной водоупорной отделки технических тканей
	۷

	9. Григорьева Г.А., Матюк В.М., Муратова Т.Н. Модификация поверхности резин в плазме тлеющего разряда с целью уменьшения их газо- и влагопроницаемости
	

	10. Желтухин В.С., Морозов С.В., Сагбиев И.Р. Исследование взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с поверхностью материалов в процессах модификации нанослоев
	۷

	11. Зимин С.П., Горлачев Е.С., Амиров И.И. Роль фтора в процессах микромаскирования при модификации поверхности эпитаксиальных пленок халькогенидов свинца в аргоновой плазме
	۷

	12. Коробко А.П., Крашенинников С.В., Конькова Н.А., Кузьмин В.В., Левакова И.В., Ясинский И.С. Влияние плазмы тлеющего разряда на целлюлозу бумаги
	۷

	13. Панкова Е.А., Абдуллин И.Ш., Усенко В. Модификация меховых материалов в условиях плазменной обработки
	۷

	14. Панкратова Е.В., Садова С.Ф., Колянов В.А. Разработка способов подготовки суровых (полубеленных в ровнице) льняных тканей с использованием низкотемпературной плазмы
	۷

	15. Папоян А.Т., Матковский П.Е., Седов И.В. Строение плазмополимерных нано оболочек, полученных на поверхности частиц высокодисперсных наполнителей и удобрений в вч-разряде низкого давления
	۷

	16. Пыркова М.В., Садова С.Ф. Разработка технологии вытравной печати по шерстяной ткани, обработанной низкотемпературной плазмой
	۷

	17. Сунгатуллин А.М., Желтухин В.С. Обработка капиллярно-пористых материалов в высокочастотной плазме пониженного давления 
	۷

	18. Титова Ю.В., Воронова М.И., Максимов А.И. Обработка целлюлозосодержащих материалов разрядами в объеме электролита
	

	19. Улесова А.В., Садова С.Ф., Кувалдина Е.В., Иванов А.Н., Чвалун С.Н. Модифицирование поверхности натурального шелка в плазме тлеющего разряда
	۷

	20. Фахрутдинова Г.Р., Абдуллин И.Ш., Хасанов Т.Р. Модификация кожевенных материалов с помощью низкотемпературной плазмы
	

	21. Шарифуллин Ф.С., Абдуллин И.Ш., Сагдеев М.Н., Гумерова Г.Н. Изменение трибоэлектрических свойств меховых материалов с применением высокочастотного разряда пониженного давления
	۷

	22. Nazarov D., Mokbul H., Ritter A., Izmailov B.A. Washing durability of flame retardant treated cotton fabric by plasma modification
	۷


СЕКЦИЯ 6

ГЕНЕРАТОРЫ ПЛАЗМЫ И ДИАГНОСТИКА РЕАГИРУЮЩЕЙ ПЛАЗМЫ
Устные доклады
	Доклад
	Тезисы получены

	1. Андриянов Ю.В., Абрамов О.В., Гришанов Ю.Н. Особенности диафрагменного щелевого разряда в растворе NaCl
	۷

	2. Андриянов Ю.В., Абрамов О.В., Абрамов В.О., Гришанов Ю.Н. Соноплазменный разряд в кавитирующей жидкости
	۷

	3. Балданов Б.Б., Норбоев Ч.Н. Переход многоострийной отрицательной короны в режим тлеющего разряда атмосферного давления в аргоне
	۷

	4. Брагинский О.В., Васильева А.Н., Волошин Д.Г., Клоповский К.С., Ковалев А.С., Лопаев Д.В., Прошина О.В., Рахимова, Т.В., Рахимов А.Т., Шамирян Д. Пространственное распределение радикалов в плазме двухчастотного (1.76 МГц / 81 МГц) емкостного разряда в смесях CHF3/Ar и CF4/Ar
	۷

	5. Голыш В.И., Карпенко Е.И., Лукьященко В.Г., Мессерле В.Е., Устименко А.Б. Высокоресурсный электродуговой плазмотрон
	۷

	6. Журавлев О.А., Ивченко А.В. Униполярные плазменные генераторы роторного типа
	۷

	7. Заякина C.Б., Аношин Г.Н., Лабусов В.А. Спектроскопический способ установления размеров частиц пробы, вводимых в факел двухструйного плазмотрона, с одновременным определением концентрации элементов в каждой частице
	۷

	8. Кузнецов Д.Л., Любутин С.К., Словиковский Б.Г., Уварин В.В. Малогабаритный импульсный электронный ускоритель “ЭЛИС”
	۷

	9. Цыдыпов Б.Д. Рециклинг атомов и ионов металла в прикатодной области стационарных плазменных устройств
	

	10. Черняк В.Я., Присяжневич И.В., Ольшевський С.В., Юхименко В.В., Щедрин А.И., Левко Д.С., Рябцев А.В. Поперечные электрические газовые разряды для плазмо-жидкостных систем
	۷

	11. ШепеленкоА.А., Михеев П.А., Воронов А.И., Купряев Н.В. Концентрации синглетного кислорода при разряде постоянного тока в потоке смеси кислород-аргон
	۷


Стендовые доклады
	Доклад
	Тезисы получены

	1. Автаева С.В., Скорняков А.В. Электрические характеристики ВЧЕ разряда в метане
	۷

	2. Акишев Ю.С., Апонин Г.И., Грушин М.Е., Каральник В.Б., Петряков А.В., Трушкин Н.И. Развитие стримерных и искровых разрядов в гетерофазной среде воздух-водный аэрозоль
	۷

	3. Балмашнов А.А., Калашников А.В., Калашников В.В. Микроволновые источники плазмы, диссоциированных молекул, многозарядных ионов и излучения на основе коаксиальных резонаторов
	۷

	4. Волков С.А., Кишалов А.А. Спектры хемилюминесценции некоторых реакций инициированных лазерным излучением в газодисперсных средах
	

	5. Галов А.С., Гостев В.А., Екимов К.А., Куроптев В.А. Исследование контуров спектральных линий проникающей плазмы разряда атмосферного давления
	۷

	6. Горин В.В. Математическая модель плоского тлеющего разряда и эффекта полого катода
	۷

	7. Тихомиров А.А., Игнахин В.С., Гостев В.А., Сысун В.И. Микроплазмотрон для получения полимерных пленок
	۷

	8. Ковшечников В.Б., Антонов Г.Г., Уфимцев А.А., Гнедовкский А.В Генерация плазмы однокамерным трехфазным плазмотроном переменного тока
	۷

	9. Кратько Л.Е., Ажаронок В.В., Чубрик Н.И., Гончарик С.В., Горбунов А.В. Спектроскопическая диагностика среды плазмохимического реактора при утилизации пестицидов
	

	10. Кузнецов Д.Л., Сурков Ю.С., Уварин В.В., Филатов И.Е., Новоселов Ю.Н. Многофункциональный импульсно-периодический источник электронов, разрядной плазмы и лазерного излучения
	۷


СЕКЦИЯ 7

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТОСТРОЕНИЕ
Устные доклады
	Доклад
	Тезисы получены

	1. Амиров И.И. Эффекты формирования сверхвысокоаспектных микроструктур в кремнии в циклическом процессе в плазме SF6/C4F8
	۷

	2. Бублиевский А.Ф, Горбунов А.В., Долголенко Г.В., Шараховский Л.И. Разработка технологии остекловывания загрязненных зольных отходов в печи с двухструйным дуговым плазмотроном
	

	3. Васильев М.Н. Компактные генераторы электронно-пучковой плазмы аэрозолей: разработка и опыт применения в аэрокосмических и производственных
	۷

	4. Васильева Н.Н., Гарелина С.А., Климовский И.И. О возможности создания эффективной технологии переработки полимерных отходов в химически ценную продукцию и водород
	۷

	5. Горберг Б.Л., Иванов А.А., Стегнин В.А. Использование магнетронного распыления для модификации поверхностных свойств промышленных партий текстильных материалов
	

	6. Карпенко Е.И., Мессерле В.Е., Устименко А.Б. Новые плазменные технологии топливоиспользования
	۷

	7. Шарафутдинов Р.Г., Константинов В.О., Щукин В.Г., Пономарев М.В., Карстен В.М., Гартвич Г.Г. Плазменная технология получения поликристаллического кремния
	۷


Стендовые доклады
	Доклад
	Тезисы получены

	1. Кузнецов Д.Л., Уварин В.В., Филатов И.Е. Оптимизация процессов конверсии метана при электрофизической обработке метансодержащих смесей в импульсно-периодическом режиме
	۷

	2. Морозов О.В. Особенности формирования профиля широких и узких канавок в кремнии в циклическом процессе глубокого плазменного травления
	۷

	3. Новоселов Ю.Н., Филатов И.Е. Газофазные и межфазные процессы конверсии стирола в воздухе, ионизованном импульсным пучком электронов
	۷

	4. Субботкина И.Н., Хлюстова А.В., Максимов А.И. Окислительная деструкция органических красителей под действием объемных разрядов
	۷

	5. Шаповал В.А., Черняк В.Я., Ольшевский С.В., Юхименко В.В., Наумов В.В., Мизерачек Й., Дорс М. Деструкция фенола в плазмо-жидкостных системах с поперечным газовым разрядом
	۷

	6. Шилов И.П., Бабенко В.А., Замятин А.А., Маковецкий А.А., Кочмарев Л. Ю. Высокоапертурные световоды из кварцевого стекла для исследования биообьектов, полученные с помощью СВЧ-плазмы пониженного давления
	۷
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